Wartungs,- und Pflegeanleitung fir Kunststofffenste r-Elemente

Sie haben sich fur Qualitéatsfenster entschieden, die mit groRem handwerklichem Kénnen gefertigt wurden. Die Fenster sind aus
bestem Marken-Kunststoff und werden Ihnen lange Freude bereiten. Aber auch gute Fenster brauchen Pflege. Vor allem die
richtige. Darum hier einige Tipps, die Sie Ihren Fenstern zuliebe beriicksichtigen sollten.

Sauberung nach dem Einbau

Eine erste Sichtprufung der Kunststofffenster und -tiiren sollte bereits direkt nach der Montage durchgefihrt werden, denn beim
Einbau und den anschlieRenden Anputzarbeiten kann es zu Verunreinigungen von Profilen, Glas und Beschlagen durch Zement-
oder Mortelspritzer kommen. Kunststoffprofile sind unempfindlich gegenuliber derartigen Verschmutzungen, auf Beschlagen und
Glasscheiben kdnnen sie allerdings Veratzungen verursachen. Mdglichst zeitnah sollten darum Verunreinigungen entfernt
werden. So kdnnen Funktionsstérungen an Dichtungen und Beschlagen vermieden werden. Bei der Reinigung dirfen allerdings
keine aggressiven Reinigungsmittel eingesetzt werden, denn sie bieten zwar vordergriindig einen schnellen Reinigungseffekt,
wirken sich aber negativ auf die Haltbarkeit der Oberflachenqualitat der Beschlage aus. Dies gilt auch fir das Entfernen von PU-
Montageschaum, der beim Einbau der Bauteile zum Einsatz kommt. Sollten die Verunreinigungen sich nicht mit Wasser und einer
Spulmittellésung entfernen lassen, ist es ratsam, einen vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger zu verwenden.
Grundsatzlich weisen Fenster- und Beschlaghersteller darauf hin, dass bei Verputz- oder Estricharbeiten, die nach der
Fenstermontage durchgefihrt werden, fiir eine ausreichende Beliiftung im Geb&ude zu sorgen ist, da sich das bei der
Austrocknung des Materials entstehende aggressive Kondenswasser ansonsten auf Profilen und Beschlagen niederschlagt und
dort die Oberflachen angreifen kann. Die werksseitig auf die Profile aufgebrachte Schutzfolie sollte spatestens 14 Tage nach der
Montage entfernt werden.

Pflege der Rahmen- und Fliigelprofile

Die heute angebotenen Profilsysteme bedirfen keiner intensiven Pflege. Verschmutzungen, die durch Umwelteinfliisse auftreten,
sollten gelegentlich mit Wasser unter Zusatz eines tblichen im Haushalt verwendeten milden Spulmittels abgewaschen werden,
damit die Farbbrillanz erhalten bleibt und aggressive, durch die Luft verbreitete Schadstoffe sich nicht dauerhaft auf den
Oberflachen festsetzen kdnnen.

Dies gilt auch fur die immer stéarker verbreiteten farbigen oder mit Holzdekoren versehenen Fenster und Turen. Zur Sduberung
dieser Profile sollten ebenfalls keine groben Scheuermittel eingesetzt werden, sondern eine leichte Spilmittelldsung oder eines
der Ublichen im Haushalt verwendeten Seifenmittel. Gleiches gilt fir die Sduberung der Dichtungen in Rahmen und Fligel. Die
normalen Umweltverschmutzungen lassen sich mit diesen Mitteln in der Regel problemlos entfernen. Aceton, Nitro-
Verdiinnungen, Benzin oder ahnliche Mittel sollten keinesfalls zur Reinigung von Kunststoffprofilen eingesetzt werden. Auch hier
gilt: Bei hartnackigen Verschmutzungen sollte der Fensterlieferant nach dem von ihm empfohlenen und gepriften Produkt befragt
werden.

Wartung und Pflege der Beschlage

Die beweglichen Teile der Beschlage an Fenstern und Tiren sollen nach Angaben der Hersteller mindestens einmal im Jahr gedlt
oder gefettet werden, damit ihre Leichtgangigkeit erhalten bleibt. Dabei sollten ausschlieRlich saure- und harzfreie Fette und Ole
eingesetzt werden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeintrachtigen (empfohlen werden beispielsweise
herkdbmmliches Nahmaschinendl, Staufferfett und technische Vaseline). Sollten Fenster oder Tiren nicht mehr einwandfrei
schlieRen, lassen sie sich an verschiedenen Punkten der Beschldge nachstellen. So kann auch nach Jahren der Nutzung die
zuverlassige Funktion gesichert werden. Allerdings sollten solche Nachjustierungen nicht vom Nutzer selbst vorgenommen
werden, denn fehlerhafte Einstellungen kénnen Funktionsstérungen und im schlimmsten Fall Schaden am Beschlag nach sich
ziehen. Der Fensterlieferant erkennt schnell, wo nachgestellt werden muss und kontrolliert gleich, ob der Beschlag insgesamt
noch leichtgangig ist und optimal funktioniert. Vorsicht ist auch bei der Sduberung der Beschlage geboten. lhre Oberflache sollte
keinesfalls mit kantigen Werkzeugen, Stahlwolle oder Ahnlichem bearbeitet werden. Ist die Schutzbeschichtung beschadigt,
besteht die Gefahr der Korrosion.

Pflege der Glasscheiben

Bei der regelmafigen Reinigung der Scheiben empfiehlt es sich, Wasser unter Zusatz eines handelsiblichen
Glasreinigungsmittels zu verwenden. Verschmutzungen sollten keinesfalls trocken abgewischt werden, und auch der Einsatz von
scheuernden Waschmitteln und Haushaltsschwdmmen ist zu vermeiden. Die Scheuerwirkung kann zu Verkratzungen der
Scheiben fiihren, die auf den ersten Blick nicht gleich erkennbar sind, aber bei direkter Sonneneinstrahlung die Scheibenoptik
stark negativ beeinflussen.

Kontrolle der Entwasserungen

In regelméaRigen Abstanden sollten auch die Entwasserungséffnungen im unteren waagerechten Teil des Blendrahmens
kontrolliert werden. Der einwandfreie Wasserablauf ist nur gewéhrleistet, wenn diese Offnungen weitgehend frei sind. Sind sie
durch Schmutz verstopft, kann sich das Wasser auf dem unteren Blendrahmensegment aufstauen und bei dauerhafter
Ansammlung Schaden am Beschlag verursachen.

Wartungsvertrage

Wer sich nicht mit der Pflege und Wartung seiner Kunststofffenster und -tliren beschéaftigen will, kann einen Wartungsvertrag mit
seinem Fensterhersteller schlieBen. Immer mehr Fensterbauer bieten solche Vertrage an. Je nach Vereinbarung Uberpruft der
Fachmann in regelmaRigen zeitlichen Abstanden alle Fenster und Tlren auf ihre Funktionstlichtigkeit, stellt, falls notwendig, die
Beschlage nach, 6lt die beweglichen Teile und tauscht beschadigte Bauteile aus. Durch eine solche regelméaRige Uberpriifung
und Wartung der Bauteile kann sichergestellt werden, dass sie tber Jahrzehnte hinweg nicht nur optisch einwandfrei bleiben,
sondern auch zuverlassig funktionieren. Die Wartungsarbeiten sollten mindestens alle zwei Jahre durchgefuhrt werden



