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Anwendungsbereiche

® FUr innen und auBen.

= FUr Wand und Boden.

m Zum Verlegen von kalibriertem Natur-
werkstein, insbesondere weiem
Marmor (z. B. Bianco-Carrara, Ajax
Arabescato) sowie Solnhofener
Platten und Jura-Marmor im Dunn-
bettverfahren.

m Auf Zementestrichen, angeschliffenen
Anhydrit- bzw. Gips-FlieBestrichen,
Beton und Betonfertigteilen, Porenbe-
ton, Heizestrichen, Gipskarton-, Gips-

Produkteigenschaften

m Kunststoffvergutet, gewahrleistet
einen hervorragenden Haftverbund,
auch zu nicht saugenden Naturwerk-
steinbelagen wie Graniten oder
Quarziten.

m Farbe weiB, kein Durchscheinen des
Kleberbettes bei weiBem Marmor,
wenn im kombinierten Verfahren
(Buttering-Floating) verlegt wird.

m Geschmeidig, dadurch leicht zu ver-
arbeiten.

faserplatten, Trockenestrichen,
Dammstoffplatten, Gipsdielen,
Gipsputzen und auf alten Wand- und
Bodenfliesen.

® FUr Wohn- und Geschaftsraume,
Keller- und Dachraume, in der Diele,
Kuche, Bad, WC, auf Treppen und
Haussockeln.

m FUr keramische Fliesen, Platten und
Feinsteinzeug, wenn ein weiles,
kunststoffvergutetes Kleberbett
gewUnscht wird.

m Effektive kristalline Wasserbindung.

m Dauernassfest und frostbestandig,
universell innen und auBen, an Wand
und Boden einsetzbar.

B Temperaturbestandig von — 20 °C
bis + 80 °C.

® Entspricht C2FT S1 nach
DIN EN 12004.

® Schnell abbindend.

m Schnell hartend, bereits nach ca.

6 Stunden begehbar und verfugbar.

Fur Bau-Profis

PCI Carraflex flr die anwendungssichere
Verlegung von Natursteinplatten und Marmor.

®

Erfullt

C2FT

C€

1211,0767

PCI Augsburg GmbH

Piccardstrafe 11

nach D-86159 Augsburg

EN 1 2 004'1 DEnl:wnz

PCI Carraflex (DE0001/02)
EN 12004:2007+A1:2012

Verformbarer schnell erhartender
zementhaltiger Mortel fir erhshte

firr Fliesen und Platten im
Innen- und AuRenbereich
EN 12004 C2FT $1

Klasse .
Klasse A2l-s1

20,5 Nimm?

0098

21,0 Nimm?

21,0 Nimm?®

See date of manufacture
on packaging

21,0 Nimm®

Haftzugfestigkeit nach
Frost-Tauwechsellagerung = 1,0 N/mm?®

Anforderungen mit verringertem Abrutschen

A2-51,d0
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten
Materialbasis

Komponenten
Konsistenz
Farbe
Lagerféhigkeit
Lieferform

Anwendungstechnische Daten
Verbrauch/Ergiebigkeit von PCI Carraflex*
Verwendete Zahnung

6 mm

8 mm

10 mm
Verarbeitungstemperatur
Anmachwasser flr

— 25-kg-Sack

— 5-kg-Beutel

— 1 kg Pulver
Kleberbettdicke

Reifezeit
Verarbeitbarkeitsdauer™
Klebeoffene Zeit*™*
Aushértezeiten**

— begehbar nach

— verfugbar nach

— voll belastbar nach
Temperaturbestandigkeit

Verbrauch je m2

2,1 kg
2,6 kg
3,0 kg
+ 5 °C bis + 25 °C

ca. 6,50 |

ca. 1,31

ca. 260 ml

2 bis 10 mm
ca. 3 Minuten
ca. 1 Stunde
ca. 15 Minuten

ca. 6 Stunden
ca. 6 Stunden
ca. 24 Stunden

—20 °C bis + 80 °C

Trockenmartelmischung mit Spezialzement und PCI-Kunststof-
fen. Enthalt weder Asbest noch sonstige Mineralfasern. Kein
gesundheitsschadlicher silikogener Quarzfeinstaub bei der Ver-
arbeitung.

1-komponentig

pulvrig

weil3

mind. 6 Monate; trocken, nicht dauerhaft tGber + 30 °C lagern

25-kg-Kraftpapiersack mit Polyethyleneinlage
Art.-Nr./EAN-Prifz. 1135/5

5-kg-Beutel

Art.-Nr./EAN-Prifz. 3344/9

25-kg (5 kg) PCI Carraflex sind ausre-
ichend fur ca.

11,9 m2 (2,4 m?)
9,6 m2 (1,8 m?)
8,3 m2 (1,9 m?)

* Neben der FliesengréBe ist auch diie Riickseitenprofilierung der verwendeten Verlegeware und die Oberfid&chenbeschaffenheit des Verlegeuntergrunds mit ausschlaggebend fiir den
Verbrauch von PCI Carraflex. In der Praxis kann also der Verbrauch von den angegebenen Werten abweichen.
**Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hhere Temperaturen verk(irzen, niedrigere Temperaturen veriéngern die angegebenen Zeiten.

Untergrundvorbehandlung

®m Mindestalter des Untergrundes:
— PCI Novoment M1 plus und
PCl Novoment Z1: 24 Stunden
— PCI Novoment M3 plus bzw.
PCI Novoment Z3: 3 Tage

m Der Untergrund muss fest, sauber
und tragfahig sein. Olflecken,
haftungsmindernde Oberflachen und
Verunreinigungen (auch Reste von
Teppichklebern) sorgféltig entfernen.
Der Verlegeuntergrund muss nach
DIN 18 202 flucht- und lotrecht sein.

® Untergrundtoleranzen an Wanden mit
Betonspachtel PCI Nanocret FC oder
mit Reparaturmdrtel PCI Pericret bzw.
PCI Nanocret R2 ausgleichen. Roh-
betonbdden im Innenbereich leicht
verlaufend mit Estrich-Ausgleich
PCI Periplan oder PCI Periplan fein

ausgleichen.

m Stark saugende Zementuntergriinde
und Porenbeton im Innenbereich mit
PCI Gisogrund, 1 : 1 mit Wasser ver-
dunnt, grundieren. Angeschliffene

sowie gipshaltige Untergriinde mit
unverdinntem PCI Gisogrund grun-
dieren. Bei zeitbedrangten Arbeiten
zementére und gipshaltige Unter-
grinde mit Blitzgrundierung

PCI Gisogrund Rapid grundieren.
Grundierung trocknen lassen.

m Zementestriche durfen nicht mehr als
4 %, Anhydrit- bzw. Gipsestriche
nicht mehr als 0,5 % Restfeuchtig-
keitsgehalt (Messung mit CM-Gerat)
aufweisen.

Anhydrit- bzw. Gips-FlieBestriche
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Verarbeitung von PCI Carraflex

Anmischen des Mértels

1 Anmachwasser (siehe Tabelle "Daten
zur Verarbeitung/ Technische Daten") in
ein sauberes Arbeitsgefal flllen. An-
schlieBend Pulver zugeben und mit einem
geeigneten Ruhr- oder Mischwerkzeug
(z. B. von Firma Collomix) als Aufsatz
auf eine Bohrmaschine zu einem plasti-
schen, knollenfreien Mértel anmischen.
2 Angemischten Moértel ca. 3 Minuten
reifen lassen. Danach nochmals kurz
aufrihren.

Verfugung

von 1 bis 8 mm Fugenbreite

m PCl Carrafug

Sonderfall:

KunststoffvergUtete Verfugung fur

polierte Naturwerksteine mit:

m PCI Flexfug von 2 - 10 mm Fugen-
breite (Ausnahme Farbton sandgrau:
3-15mm)

Bitte beachten Sie

m Nicht bei Untergrundtemperaturen
unter + 5 °C oder Uber + 25 °C sowie
bei starker Wind- und Sonneneinwir-
kung verarbeiten.

m Auf Gips und gipshaltigen Untergriin-
den mussen die Richtlinien der Gips-
werkstoffhersteller beachtet werden.

m Beim Verlegen auf beheizten Estri-
chen und frei bewitterten Balkonen
und Terrassen Empfehlungen des
Merkblattes "Keramische Fliesen und
Platten, Naturwerkstein und Beton-
werkstein auf beheizten und unbe-
heizten zementgebundenen
FuBbodenkonstruktionen" (Ausgabe
Juni 2007), herausgegeben vom
Zentralverband des Deutschen Bau-
gewerbes e.V., beachten.

m Untergrundtoleranzen Uber 10 mm
nicht mit PCI Carraflex ausgleichen.

Platten verlegen

3 Zunachst mit der glatten Seite der
Zahnkelle eine diinne Kontaktschicht
auf den Untergrund aufkratzen.

4 Danach mit der Zahnkelle auf die
frische Kontaktschicht Mértel autkdm-
men. Nur so viel Mortel aufbringen, wie
innerhalb der klebeoffenen Zeit mit
Platten belegt werden kann (Prifung der
klebeoffenen Zeit mit Fingerkuppentest).
5 Um das Durchscheinen der Stege des
Kleberbettes zu vermeiden, sollten helle,

= PCI Nanofug Premium von
1 bis 10 mm Fugenbreite

Bei verfarbungsunempfindlichen Natur-
werksteinen (gegebenenfalls PCI-Bera-
tung anfordern) kann flr Fugenbreiten
von 5 — 20 mm auch PCI FT Fugenbreit
eingesetzt werden.

m Beim Verlegen von Marmor auf Holz-
spanplatten muss PCI Collastic ver-
wendet werden oder eine
Entkopplung mit PCI Polysilent (PCI-
Produktinformation Nr. 127) erfolgen.

= Angesteiften Mortel weder mit Wasser
verdinnen noch mit frischem Mortel
bzw. Pulver vermischen.

= Mit PCI Carraflex durfen Naturwerk-
steinbelage nicht im Punktklebever-
fahren verlegt werden.

® Marmor und kalzitische Naturwerk-
steine keinesfalls absauern. Zur Ent-
fernung eines evtl. nach der
Verfugung zurtickbleibenden Zement-
schleiers PCI Zementschleier-Entfer-
ner alkalisch verwenden.

® Im AuBenbereich durfen nur Natur-
werksteine verlegt werden, die dafir
geeignet sind.

lichtdurchlassige Naturwerksteinplatten
hohlraumfrei im kombinierten Verfahren
(Buttering-Floating) verlegt werden.
Dazu auf die Ruckseite der Platten
gleichmaBig PCI Carraflex aufziehen.

6 Platten mit leicht schiebender Bewe-
gung im Kleberbett ansetzen und aus-
richten.

Elastische Fugen

m Eckfugen (Boden/Wand,
Wand/Wand, Wand/Decke) und An-
schlussfugen (Einbauteile/Plattenbe-
lag, Holz/Plattenbelag) elastisch mit
PCI Carraferm ausbilden.

m PCI Flexfug und PCI Rapidfug durfen
nur flr polierte Naturwerksteine ver-
wendet werden; ein nachtragliches
Schleifen und Polieren ist dann nicht
mehr mdglich.

m Werkzeuge unmittelbar nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen, in ausge-
hartetem Zustand nur mechanisches
Abschaben mdglich.

m Bei dinnen, stark saugenden Natur-
werksteinplatten kann nach der Verle-
gung eine leichte Dunkelfarbung
eintreten. Diese bildet sich jedoch
nach der Trocknung von PCI Carraflex
in der Regel riickstandslos zurtick.

m Ursachen fur eventuell aufgetretene
Verfarbungen von Naturwerksteinbe-
lagen konnen sein:

Vorhandensein von teilweise wasser-
I8slichen farbigen Substanzen
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Bitte beachten Sie

organischer bzw. anorganischer Natur
im Naturwerkstein.

Organisch: Fossile Inhaltsstoffe.
Anorganisch: Eisen-, Calciumverbin-
dungen.

Diese Tatsache macht eine Vorher-
sage unmadglich, ob Verfarbungen der
Oberflache nach der Verlegung auf-
treten oder nicht. PCI Carraflex in Ver-
bindung mit trockenen
Verlegeuntergriinden minimiert Was-
sertransporte an die Plattenoberflache
und damit verbunden die beschrie-
bene Verfarbungsneigung.
Vollkommen auszuschlieBen sind
diese Arten von Verfarbungen oder
auch Ausblihungen jedoch nur bei
Verwendung des wasserfreien,
2-komponentigen Polyurethan-Flie-
senklebers PCI Collastic.

Neben dem Vorhandensein von

Leistungserklarung

gesteinseigenen farbenden Substan-
zen mussen noch andere Mdglichkei-
ten fUr das Auftreten von
Verfarbungen bei Naturwerksteinbela-
gen genannt werden:

— Hochpolymere Kleberreste auf Ver-
legeuntergriinden.

— Verwendung von farbenden Plastifi-
zierungsmitteln bei der Estrichherstel-
lung.

— Feuchte Pappabdeckungen zum
Schutz der Naturwerksteinoberfla-
chen, Zigarettenkippen usw.

m Bei Verlegung von Naturwerkstein-
platten an der Fassade im AuBenbe-
reich ist die DIN 18 515-1 zu
berUcksichtigen sowie die technische
Beratung der PCI Augsburg GmbH
anzufordern: Service-Rufnummer
+49 (8 21) 59 01-171.

m FUr die Verlegung von verfarbungs-
empfindlichen bzw. verformungsge-
fahrdeten Naturwerkstein- und
Kunststeinbelagen wie z. B. Padang,
Kashmir White, Serpentinit,

Schiefer und Agglo-Marmor bitte die
technische Beratung der PCI Augs-

burg GmbH anfordern. Service-Ruf-
nummer +49 (8 21) 59 01-171.

m Geeignete Werkzeuge kdnnen
bezogen werden z. B. bei
Collomix GmbH
HorchstraBe 2, 85080 Gaimersheim
www.collomix.de
oder
Karl Dahm & Partner GmbH
LudwigstraBe 5
83358 Seebruck

m Lagerfahigkeit: mind. 6 Monate;
trocken, nicht dauerhaft tber + 30 °C
lagern.

Die Leistungserklarung kann als pdf-Dokument unter www.pci-augsburg.eu/dop heruntergeladen werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

PCI Carraflex enthalt Zement:
Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen. Kann die
Atemwege reizen.

Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Schutzhandschuhe (z. B.
nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe)
und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Ein-
atmen von Staub vermeiden. Bei Kon-
takt mit den Augen: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mog-
lichkeit entfernen. Weiter spulen. Sofort

arztlichen Rat einholen / arztliche Hilfe
hinzuziehen. Bei Einatmen: An die fri-
sche Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
Bei Berlihrung mit der Haut: Mit viel
Wasser und Seife waschen und an-
schlieBend mit pflegender Hautcreme
(pH-Wert ca. 5,5) eincremen. Bei Haut-
reizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Klei-
dung ausziehen und vor erneutem Tra-
gen waschen.

Das Produkt ist nicht brennbar. Deshalb

sind keine besonderen Brandschutz-
maBnahmen erforderlich.
Wassergefahrdungsklasse: 1
(Selbsteinstufung).
Auskunftgebende Abteilung:
Produktsicherheit /Umweltreferat
(zum Arbeits- und Umweltschutz)
Tel.: 08 21/ 59 01- 380/-525
PCI-Notfall-Bereitschaft: Tel.:

+49 180 2273-112

Giscode: ZP 1

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.
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Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,

Wittenberg, in Osterreich und in der

Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flachende-
ckenden Entsorgungssystem fur rest-
entleerte Verkaufsverpackungen. DSD —
Duales System Deutschland (Vertrags-
nummer 1357509) ist unser Entsor-
gungspartner. Restlos entleerte
PCI-Verkaufsverpackungen kénnen ent-
sprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung tUber DSD entsorgt
werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung
kénnen Sie den Sicherheits- und Um-
welthinweisen der Preisliste entnehmen
und auch im Internet unter
http://www.pci-augsburg.eu/de/service/
entsorgungshinweise.html

PCI-Beratungsservice fiir anwendungstechnische Fragen:

() +49(821)5901-171
¢«® www.pci-augsburg.de

Live-Chat

Fax: Werk Augsburg  +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

150 9001

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den
Technischen Merkblattern kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem
heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmadglichkeit fiir den
vorgesehenen Zweck zu prifen. Fur Anwendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter ,,Anwendungsbereiche“
nicht ausdriicklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzu-
holen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts,
ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl. resultierende Schaden. Alle hierin vorliegenden
Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kénnen sich ohne Vorankiindigung
andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften
oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Fur unvollstdndige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Ver-
schulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberthrt.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22 - 1010 Wien

Tel. +43 (1) 51 20 417

Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen - 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21

Fax +41 (568) 958 31 22
www.pci.ch

PCI Carraflex®,

Ausgabe August 2018.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell
im Internet unter www.pci-augsburg.de



