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EN 12004
AK7P
Zementhaltiger Martel fiir erhshte Anforderungen
im Innen- und AuBenbereich fir Fliesen- und
Plattenarbeiten

C2

Brandverhalten: Klasse A1/Alq
Verbundfestigkeit, als
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:

=1 N/mm?

it nach Wasserlagerung: = 1 N/mm?
it nach Warmlagerung: = 1 N/mm?
it nach Frost-/Tau-

echsellagerung =1 N/mm?

* sehr emissionsarm

* furinnen und auben

* leicht verarbeitbar

* besonders gutes Standvermégen

* geprift nach DIN EN 12004, C2TE

Einsatzgebiete:

AK7P wird als Dunnbettimértel zum Verlegen von Stein-
zeug, Steingut, Keramik mit geringer Wasseraufnahme
<0,5% (Feinsteinzeug), Klinker, Mosaik und verférbungs-
unempfindlichen, nicht durchscheinenden Naturstein-
materialien eingesetzt. AK7P eignet sich zur sicheren
Verlegung auf allen Untergrinden gemah

DIN 18157, Teil 1, z.B. Beton, Porenbeton, Putz, Zement-
und Calciumsulfatestrich /-heizestrich, Mauerwerk,
Gipskarton etc. Ferner geeignet als Verklebematerial

fur Leichtbauplatten z.B. aus extrudiertem Polystyrol

und zur Fliesenverlegung auf mineralischen

und dispersionsgebundenen SCHOMBURG-
Verbundabdichtungen im Innenbereich.

AK7P ist geeignet fir die Verwendung in Innenréumen
gemab Franzésischer VOC-Verordnung und dem
Belgischen Kéniglichen Dekret C-2014,/24239.

Sehr emissionsarm gemé&h GEV-EMICODE was in

der Regel zu positiven Bewertungen im Rahmen von

Art.-Nr.2 01000

Gebdudezertifizierungssystemen gemaB DGNB, LEED,
BREEAM, HQE fuhrt. Hochste Qualitatsstufe 4, Zeile 8
gemaB DGNBKriterium ,ENV 1.2 Risiken fur die lokale
Umwelt”.

Technische Daten:

Basis: Sand/Zement (kunststoffvergitet)

Farbe: zementgrau

Fullstoffaufbau: feinsandig

Brandverhalten: Al/ Al

Prifung: DIN EN 12004, MPA NRW,
Prifzeugnis 220001533-02-01
Brandverhalten gemaB EN 13501-1

Schittgewicht: 1,35 kg/I

Verarbeitungs-/

Untergrundtemp.: 45 °C bis +25°C

Verarbeitungszeit™): ca. 2 Stunden
Klebeoffene Zeit*): ca. 20 - 30 Minuten
Verfugbar™): nach ca. 24 Stunden

Begehbar®): nach ca. 24 Stunden

voll belastbar®): nach ca. 7 Tagen

Prifungen: DIN EN 12004, MPA NRW
Prifzeugnis 220001533-02-01

Verbrauch: ca. 2,1 kg/m? bei 6 mm Zahnung
ca. 2,8 kg/m? bei 8 mm Zahnung
ca. 3,5 kg/m? bei 10 mm Zahnung
ca. 5,2 kg/m? bei 10 mm Flowline-
Zahnung

Reinigung: sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lieferform: 25-kg-Foliensack

Llagerung: trocken, 12 Monate im original

verschlossenen Gebinde, ange-
brochene Gebinde umgehend
aufbrauchen

*) Die Werte gelten fir +23 °C und 50 % relative Lufifeuchtigkeit.

Untergrund:
Der Untergrund muss frocken, tragféhig, ausreichend
ebenfléachig, frei von durchgehenden Rissen und frei von

1/3 17/18



AP

trennenden Substanzen, z.B. Ol, Farbe, Sinterschichten
und losen Bestandteilen, sein. Er muss eine weitgehend
geschlossene und ihrer Art entsprechende Oberfléichen-
beschaffenheit und Festigkeit aufweisen. Bei der Fliesen-
verlegung ist fir den Untergrund, die Untergrundvor-
behandlung und die Verarbeitung die DIN 18157, Teil
1, maBgeblich. Saugende Untergriinde mit
ASO-Unigrund grundieren. Calciumsulfatestriche
missen angeschliffen, abgesaugt und wie alle calcium-
sulfatgebundenen Untergriinde, z. B. mit ASO-Unigrund/
ASO-Unigrund-S (MV 1:1 mit Wasser), grundiert
werden. Sollen auf Calciumsulfatestrichen Grofformate
verlegt werden, empfehlen wir, aufgrund der héheren
Sperrwirkung, mit ASODURV360W zu grundieren.
Heizestriche missen vor den Belagsarbeiten nach den
anerkannten Regeln der Technik aufgeheizt werden. Fir
die Beurteilung der Belegereife ist eine Feuchtemessung
mit dem CM-Gerét durchzufihren.
Der CM-Feuchtigkeitsgehalt darf bei
» CT <20 % fir Estriche auf Dammung oder Trennlage
im Innenbereich
» CA ohne FuBbodenheizung < 0,5 %
* CA mit FuBbodenheizung < 0,3 %
nicht Gbersteigen.
Die CM-Messung ist gem&h der akiuellen Arbeitsanweisung
FBH-AD aus der Fachinformation Schnittstellenkoordination
bei beheizten Fubbodenkonstrukiionen auszufthren.

Verarbeitung:

AK7P mit sauberem Wasser in einem sauberen
Mischeimer homogen anmischen.

Mischungsverhdlis:

7,0-8,25 | Wasser : 25,0 kg AK7P

Nach einer Reifezeit von 3 Min. nochmals durchrihren.
Nicht mehr Klebemartel anmachen, als innerhalb der
Verarbeitungszeit verbraucht werden kann. Angerihrten
Mértel auf den Untergrund flachig aufspachteln und

ie nach Plaftenformat mit der geeigneten Zahnung
durchkammen. Belagsmaterialien innerhalb der klebe-
offenen Zeit verlegen.

In stark thermisch beanspruchten und anderen hoch
belastefen Bereichen empfiehlt sich zur Verlegung
keramischer Fliesen (GroBformate) die Verwendung eines
Fliesenklebemartels mit erhohter Verformbarkeitsklasse S2,
wie z.B. UNIFIX-S3 bzw. UNIFIX-S3ast.

Aus AK7P kann unter Beimischung von UNIFLEX-F ein stark
verformbarer Klebemértel der Klasse C2, Durchbiegung

> 5 mm (enfspricht S2) mit folgendem Mischungsverhaliis
hergestellt werden:

25 kg AK7P: 5 kg UNIFLEXF : ca. 1,9 | Wasser.

Hinweise:

* Fir eine Verlegung von Fliesen und Platten auf hoch
beanspruchten Flachen im AuBenbereich (Balkone
und Terrassen) ist das hochelastische Verbund-
abdichtungssystem AQUAFIN-TBS (AQUAFIN-RS300,
AQUAFIN-2K/M-PLUS und UNIFIX-S3 oder
UNIFIX-S34ast) zu verwenden!

* Bei der Verlegung von Natur- und Kunststein sind
die produkispezifischen Eigenschaften der Belags-
materialien (Verfarbungsneigung, Schisselungsgefahr
etc.] und die Verlegeempfehlungen der Hersteller zu
beachten. Wir empfehlen, Probeverklebungen durch-
zufthren!

* Zur Vermeidung von Schisselungseffekten durch
Wasseraufnahme empfehlen wir bei Agglomeraten/
Kunststeinen die Verwendung von ASODUR-EK98 oder
ASODUR-DESIGN!

* Calciumsulfatgebundene Untergrinde mit
ASO-Unigrund grundieren! Zur Vermeidung von
Ettringit-Bildung bei calciumsulfatgebundenen
Untergrinden eignet sich UNIFIX-AEK fur die Verlegung
auf diesen Untergrinden bis zu Restfeuchtigkeiten
von 1,0 % bei beheizten bzw.1,5 % nach CM bei
unbeheizten Konstruktionen!

* Bereits angesteiften Dinnbettmértel nicht durch
Wasserzugabe oder Frischmértel wieder
verarbeitungsféhig machen, es besteht die Gefahr
einer unzureichenden Festigkeitsentwicklung!

* Der Direkikontakt zwischen zementérem Fliesenmértel
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und Magnesitestrich fihrt zu der Zerstérung des
Magnesitestriches durch eine chemische Reaktion, die
als Magnesiatreiben bekannt ist. Eine rickwértige
Feuchtigkeitsbelastung aus dem Untergrund muss durch
entsprechende MafBnahmen ausgeschlossen sein. Der
Magnesit-Untergrund ist mechanisch aufzurauhen und
mit dem Epoxidharz ASODUR-V360W zzgl. max. 5%
Wasser zu grundieren (ca. 250 g/m?).
Nach einer Wartezeit von ca. 12 Std. bis 24 Std.
bei +20 °C, ist die zweite Schicht ASODUR-V360W
aufzutragen (ca. 300-350 g/m?). Die noch frische
zweite Schicht ist mit Quarzsand der Kérnung
0,5-1,0 mm in Uberschuss abzustreuen. Nach einer
weiteren Wartezeit von ca. 12-16 Std. erfolgen die
Verlegearbeiten.
* |Im Dauerunterwasserbereich (Schwimmbdader, Behdlter
efc.] empfehlen wir den Einsatz von UNIFIX-S3
im Floating-Buttering-Verfahren auf den fir den
jeweiligen Einsatzbereich geeigneten SCHOMBURG
Abdichtungsstoffen!
AK7P ist ein hydraulisch erhartender Mértel der bis
zur vollstandigen Aushértung, die bei unginstigen
Witterungseinflissen einige Tage dauern kann, vor
Wasser- und Frosteinwirkung zu schijtzen ist!
Nicht zu behandelnde Fléchen vor der Einwirkung von
AK7P schitzen!
Die einschlagigen akiuellen Regelwerke sind zu
beachten! So z.B.:
DIN 18157
DIN 18352
DIN 18531
DIN 18534
]
]

DIN 18560
DIN 18202
13813

DIN 1055
Die BER-Merkblatter, herausgegeben vom
Bundesverband Estrich und Belag e.V.
Die Fachinformation ,Schnittstellenkoordination bei
beheizten FuBbodenkonstruktionen”
Die ZDB-Merkblatter, herausgegeben vom Fachverband

des deutschen Fliesengewerbes:
[*1] ,Verbundabdichtungen”
[*2] ,Belage auf Calciumsulfatestrich”
[*3] ,Bewegungsfugen in Bekleidungen und Beldgen
aus Fliesen und Platten”

[*5] ,Keramische Fliesen u. Platten, Naturwerkstein
und Betonwerkstein auf zementgebundenen
FuBbodenkonstruktionen mit Démmschichten”

[*6] ,Keramische Fliesen u. Platten, Naturwerkstein
und Betonwerkstein auf beheizten, zement-
gebundenen FuBbodenkonstruklionen”

] ,AuBenbelége”

] ,Belége auf Gussasphaltestrich”

] ,Hohendifferenzen”
]

]

]

(*71,
("8
[*0

"
*

[*10
[*11
12

,Toleranzen”
,Reinigen, Schiitzen, Pflegen”
,Schwimmbadbau”

>6

Bitte giltiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
GISCODE: ZP1

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

* Informationen iber das Emissionsniveau von flichtigen Stoffen in
der Raumluft, die bei Inhalation Gesundheitsrisiken, auf einer Skala
von Klasse A + (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen), darstellen.

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die tber den Rahmen der hier

beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen

Bestdtigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neven Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Giiltigkeit.
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